FLOORMIX B 550

FLOORMIX B 550 kombiniert den bewéhrten
Baustoff Bléhton mit unserem Spezialbinder zu
einer gebundenen Schiittung von hervorragenden
Eigenschaftten.: Durch geringes Gewicht, hohe Be-
lastbarkeit und gute Darmmwirkung ist FL OORMIX
e Jeicht B 550 fiir zahireiche Einsatzgebiete geejgnet:

* hoch belastbar e Ausgleich unter Nassestrich
e wdarmeadmmend e Ausgleich unter Gussasphalt
e qut schalldgmmend o 'Qefé//egebung unter Terrassen und Balkonen
, e Uberschtitten von Balkenlagen
* nicht brennbar m 7) e \erfillung horizontaler und vertikaler Schiitze
e Hohlraumverfiillung mit aussteifender Wirkung
e Démmung und Ausgleich von Gewdlbe- und
Kappendecken
e Gefdlleadammung auf genutzten Flachddchern
e \erfillung von Trapezblech-Tiefsicken
e Ddgmmung im Holzrahmenbau
e lerfiillung von FulBbodenschéchten
e Untergrund fir Fliesen- oder Steinzeug-Belag

FLOORMIX wird auf der
Baustelle individuell ange-

Alternativ kann
FLOORMIX im

mischt, ist sofort gebrauchs- Freifallmischer ange-
fertig und bereits nach mischt und manuell
24 Stunden zur Weiter- ausgebracht werden.
bearbeitung begehbar.
So einfach geht’s:
FLOORMIX ist pumpféhig Die fertige haufwerksporige 2 Séicke FLOORMIX B 550 Wasserzugabe: ca. 10 bis 12 Die erzielte Mischung in ein ... falls erforaerlich, zwischen
und kann mit Druckluftforde- Schiittung wird direkt zwi- (100 Liter) mit 1 Beutel Liter zur Erreichung einer haurt- Transporitgefas fillen, ... ausgerichteten Abziehlehren,
rern ausgebracht werden. schen die ausgerichteten Ab- FLOORMIX Binder im Frei- werksporigen Konsistenz. auf besenreinem Untergruna,
Hierflir werden 2 Sécke Zlehlehren gepumpt und auf fallmischer unter Zugabe von auf der Sauberkeitsschicht oder
FLOORMIX B 550 (100 Liter)  dlie gewdinschte Hohe abge- Wasser mindestens 3 bis 4 Mi- aer Feuchtigkeitssperre aus-
mit 1 Beutel FLOORMIX zogen. nuten vermengen. Um eine gute bringen und abziehen.
Binder im Mischbehélter der  Die Oberfléche ist vor zu Durchmischung zu erzielen, Die Oberfidgche ist vor zu
Estrichpumpe vermengt und schneller Austrocknung zu sollte diie laufendae Tromme/ schneller Austrocknung zu
Je nach gewdinschter Konsis- schiitzen. maoglichst flach (Einfilldfinung schiitzen.

tenz Wasser zugegeben. Zur

Erreichung einer pumpiéhigen
Konsistenz hat sich eine

Wasserzugabe von 12 bis 14
Litern als glinstig erwiesen.

zejgt nach vorn) gestellt wer-
aden.
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In langjéhrigen Versuchsreihen hat sich die Kombination
von FLOORMIX B 550 mit dem FLOORMIX Binder als
/deale Mischung erwiesen.
Unter speziellen Voraussetzungen konnen aber auch die
hier vorgestellten Varianten 1 bis 4 sinnvoll sein.

FLOORMIX Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

} Granulat (50 l/Sack) FLOORMIX B 550 FLOORMIX B 550 FIBOTHERM Trocken-  FIBOTHERM Trocken- FIBOPHON Schall-
’ schdittung (1- 5 mm) schiittung (1- 5 mm) ~ schutzschditt. (0- 2 mim)
‘ ‘ Binder (15 kg/Sack) FLOORMIX Binder FLOORMIX Binder FLOORMIX Binder CEM 42,5 N 25 kg FLOORMIX Binder

‘ Mischung Granulat + Binder [Sack] 2+ 1 3+ 1 2+ 1 3+ 17 2+ 1

Wasserzugabe [Liter pro Mischung] 10-12 17-13 77-13 12-14 717-14
Mischzeit mind. [Min.] 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
Frischrohdichte ca. V. Zubh 700 650 770 760 930
Trockenrohdlichte ca. [kg/m3 620 560 660 640 850
Druckfestigkeit (Erstordfung) — [INVmm¥ >20 > 1,0 >28 >24 > 1,5 =
nach DIN EN 12390 1 und 2
Schwindmal3 [mm/m] <7 <7 <7 <7 <7
Baustoftklasse gemal3 DIN 4102 AT AT AT Al Al
Einbauhdhe min/max [em)] 3 — unbegrenzt 4 — unbegrenzt 2 — unbegrenzt 2 — unbegrenzt 1 — unbegrenzt
Ergiebigkeit pro 50-1-Sack [Liter] 46 46 46 48 43
Bedarf pro m? (1 cm Schiitthdhe) [Liter] 77 77 77 10,6 72
Begehbar nach 24 Std. nach 24 Std. nach 24 Sta. nach 24 Std. nach 24 Std.
Verarbeitungstemperatur [°C] >8 >5 >5 >5 >5
>5 >5 >5 >5 >5

FO37-RVO5

Luft- und Objekttermnperatur [°C]
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FIB0O EXCLAY

Fibo ExClay Deutschland GmbH
Rahdener Stralfe 1, 21769 Lamstedt
Fon: 047 73/896-0, Fax: 047 73/896- 133
E-Mail: Vertrieb@fiboexclay.de
Internet: www. fiboexclay.de



